
Viskozite yada akmazlık, akışkanlığa karşı gösterilen dirençtir. Viskozite kapları 
verniklerin, boyaların ve buna benzer diğer akışkan malzemelerin viskozitesini 

yani akmaya karşı direncini ölçmek amacıyla kullanılır. Bu kapların üretimi ulusal veya ulusal
standartlara göre yapılır ve akredite laboratuvarlarda doğrulanır.

Viskozite Akış Kapları malzemelerin proses sırasında veya sonrasında viskozitelerini hızlı ve kolay bir
şekilde ölçülmesine ve değerlendirilmesine imkan sağlar. Viskozite kaplarının kullanım yerine göre seçimi

oldukça önemlidir, arka sayfalardaki tablolarda değişik standartlarda üretilen viskozite kaplarına ait delik (orfice]
çapları ve akış süreleri verilmiştir.

Bu kapların temini öncesinde mutlaka ölçümü yapılacak ürünün özelliklerine uygun viskozite kabı seçilmelidir. Bu konuda
firmamız uzmanları ihtiyaç duyduğunuzda size gerekli kolaylığı ve bilgiyi sağlayacaktır.

DIN KAPLAR (DIN53211)
DALDIRMA TİP DIN KAPLAR
(DIN53211)
ISO KAPLAR (ISO2431)
AFNOR KAPLAR (NF T030-014)
FORD KALPAR (ASTM D1200) 
BS KAPLAR (BS3900)
ZAHN KAPLAR (ASTM D4212)
SHELL KAPLAR (ASTM D4212)
PASLANMAZ PİKNOMETRELER
ALÜMİNYUM PİKNOMETRELER

VİSKOZİTE AKIŞ KAPLARI  
YOĞUNLUK KAPLARI

Değerler ulusal ve uluslararası standartlarda verilen süre-viskozite veya viskozite-süre formüllerinden elde edilmiştir. Ürününüze uygun Viskozite
kabını seçebilmek amacıyla hazırlanmıştır, bilgilendirme amaçlıdır, bağlayıcı olan güncel standartlardaki bilgilerdir. Toleranslar ilave edilmemiştir.

t (s) 
DIN  FORD/ASTM D 1200  ZAHN ASTM D 4212  SHELL ASTM   

4 3 4 5 6 2,1 2,8 3,4 4,1 5,8 2 2,7 3,8 4,3 5,3 1,8 2,4 2,7 3,1 3,5 3,8 4,6 4,8 2,38 3,17 3,97 4,76 7,14 
15          158,0              6,4     
16          170,1              6,8     
17          182,3              7,3     
18          194,4              7,7     
19          206,6              8,1    343,2 
20          218,7  21 146,25 222 460       123,5 315,9 8,6   79,1 369,1 
21          230,9  24,5 157,95 236,8 483       130,0 332,1 9,0   86,3 394,7 
22          243,0  28 169,65 251,6 506 2,0 9,8 17,6 30,2 44,5 72,5 136,5 348,3 9,4   93,3 419,9 
23         71,3 255,2  31,5 181,35 266,4 529 2,3 10,4 18,5 31,7 46,7 75,9 143,0 364,5 9,8   100,2 444,9 
24         75,1 267,3  35 193,05 281,2 552 2,5 10,9 19,4 33,2 48,8 79,4 149,5 380,7 10,3   107,0 469,7 
25         79,0 279,5  38,5 204,75 296 575 2,7 11,5 20,4 34,7 51,0 82,8 156,0 396,9 10,7   113,8 494,2 
26         82,8 291,6  42 216,45 310,8 598 2,9 12,1 21,3 36,2 53,2 86,3 162,5 413,1 11,1   120,4 518,5 
27         86,7 303,8  45,5 228,15 325,6 621 3,2 12,7 22,2 37,8 55,3 89,7 169,0 429,3 11,5   126,9 542,7 
28        49,5 90,5 315,9  49 239,85 340,4 644 3,4 13,2 23,1 39,3 57,5 93,2 175,5 445,5 12,0   133,4 566,7 
29        51,8 94,4 328,1 0 52,5 251,55 355,2 667 3,6 13,8 24,1 40,8 59,7 96,6 182,0 461,7 12,4   139,9 590,6 
30 122,0 6,6 34,4 91,1 188,0  17,3 54,1 98,2 340,2 1,1 56 263,25 370 690 3,8 14,4 25,0 42,3 61,8 100,1 188,5 477,9 12,8 28,0  146,2 614,4 
31 127,1 7,3 36,0 94,6 195,5  18,7 56,4 102,1 352,4 2,2 59,5 274,95 384,8 713 4,1 15,0 25,9 43,8 64,0 103,5 195,0 494,1 13,3 29,5  152,5 638,1 
32 132,1 7,9 37,6 98,1 203,0  20,2 58,7 105,9 364,5 3,3 63 286,65 399,6 736 4,3 15,6 26,8 45,3 66,2 107,0 201,5 510,3 13,7 31,0  158,8 661,6 
33 137,1 8,6 39,1 101,6 210,4  21,6 61,0 109,8 376,7 4,4 66,5 298,35 414,4 759 4,5 16,1 27,8 46,8 68,4 110,4 208,0 526,5 14,1 32,5  165,1 685,1 
34 142,1 9,2 40,7 105,0 217,8  23,0 63,3 113,6 388,8 5,5 70 310,05 429,2 782 4,7 16,7 28,7 48,3 70,5 113,9 214,5 542,7 14,5 34,0  171,3 708,5 
35 147,0 9,8 42,2 108,5 225,2 0,0 24,5 65,7 117,5 401,0 6,6 73,5 321,75 444 805 5,0 17,3 29,6 49,8 72,7 117,3 221,0 558,9 15,0 35,5 89,7 177,4 731,8 
36 152,0 10,4 43,8 112,0 232,6 0,5 25,9 68,0 121,3 413,1 7,7 77 333,45 458,8 828 5,2 17,9 30,5 51,3 74,9 120,8 227,5 575,1 15,4 37,0 92,9 183,6 755,1 
37 156,9 11,0 45,3 115,4 239,9 1,0 27,4 70,3 125,2 425,3 8,8 80,5 345,15 473,6 851 5,4 18,4 31,5 52,9 77,0 124,2 234,0 591,3 15,8 38,4 96,0 189,7 778,3 
38 161,8 11,6 46,8 118,9 247,2 1,5 28,8 72,6 129,0 437,4 9,9 84 356,85 488,4 874 5,7 19,0 32,4 54,4 79,2 127,7 240,5 607,5 16,3 39,8 99,1 195,8 801,4 
39 166,6 12,1 48,3 122,3 254,5 2,0 30,2 74,9 132,9 449,6 11 87,5 368,55 503,2 897 5,9 19,6 33,3 55,9 81,4 131,1 247,0 623,7 16,7 41,3 102,2 201,8 824,5 
40 171,5 12,7 49,8 125,7 261,8 2,5 31,7 77,2 136,7 461,7 12,1 91 380,25 518 920 6,1 20,2 34,2 57,4 83,5 134,6 253,5 639,9 17,1 42,7 105,2 207,8 847,6 
41 176,3 13,3 51,3 129,1 269,0 2,9 33,1 79,5 140,6 473,9 13,2 94,5 391,95 532,8 943 6,3 20,7 35,2 58,9 85,7 138,0 260,0 656,1 17,5 44,1 108,3 213,9 870,5 
42 181,2 13,8 52,8 132,5 276,2 3,4 34,6 81,8 144,4 486,0 14,3 98 403,65 547,6 966 6,6 21,3 36,1 60,4 87,9 141,5 266,5 672,3 18,0 45,5 111,3 219,9 893,5 
43 186,0 14,4 54,3 135,9 283,4 3,9 36,0 84,1 148,3 498,2 15,4 101,5 415,35 562,4 989 6,8 21,9 37,0 61,9 90,1 144,9 273,0 688,5 18,4 46,9 114,4 225,8 916,4 
44 190,8 14,9 55,7 139,3 290,6 4,4 37,4 86,4 152,1 510,3 16,5 105 427,05 577,2 1012 7,0 22,5 37,9 63,4 92,2 148,4 279,5 704,7 18,8 48,3 117,4 231,8 939,3 
45 195,6 15,5 57,2 142,7 297,8 4,9 38,9 88,8 156,0 522,5 17,6 108,5 438,75 592 1035 7,2 23,0 38,9 64,9 94,4 151,8 286,0 720,9 19,2 49,6 120,5 237,7 962,1 
46 200,4 16,0 58,7 146,1 305,0 5,4 40,3 91,1 159,8 534,6 18,7 112 450,45 606,8 1058 7,5 23,6 39,8 66,4 96,6 155,3 292,5 737,1 19,7 51,0 123,5 243,7 984,9 
47 205,2 16,6 60,1 149,5 312,2 5,9 41,8 93,4 163,7 546,8 19,8 115,5 462,15 621,6 1081 7,7 24,2 40,7 68,0 98,7 158,7 299,0 753,3 20,1 52,4 126,5 249,6 1007,7 
48 209,9 17,1 61,6 152,9 319,3 6,4 43,2 95,7 167,5 558,9 20,9 119 473,85 636,4 1104 7,9 24,8 41,6 69,5 100,9 162,2 305,5 769,5 20,5 53,7 129,5 255,5 1030,4 
49 214,7 17,6 63,0 156,2 326,5 6,9 44,6 98,0 171,4 571,1 22 122,5 485,55 651,2 1127 8,1 25,3 42,6 71,0 103,1 165,6 312,0 785,7 21,0 55,1 132,5 261,4 1053,1 
50 219,5 18,2 64,5 159,6 333,6 7,4 46,1 100,3 175,2 583,2 23,1 126 497,25 666 1150 8,4 25,9 43,5 72,5 105,2 169,1 318,5 801,9 21,4 56,4 135,5 267,3 1075,8 
51 224,2 18,7 65,9 163,0 340,7 7,8 47,5 102,6 179,1 595,4 24,2 129,5 508,95 680,8 1173 8,6 26,5 44,4 74,0 107,4 172,5 325,0 818,1 21,8 57,8 138,5 273,1 1098,5 
52 228,9 19,2 67,4 166,3 347,8 8,3 49,0 104,9 182,9 607,5 25,3 133 520,65 695,6 1196 8,8 27,1 45,3 75,5 109,6 176,0 331,5 834,3 22,2 59,1 141,5 279,0 1121,2 
53 233,7 19,7 68,8 169,7 354,9 8,8 50,4 107,2 186,8 619,7 26,4 136,5 532,35 710,4 1219 9,0 27,6 46,3 77,0 111,8 179,4 338,0 850,5 22,7 60,5 144,4 284,8 1143,8 
54 238,4 20,2 70,3 173,0 362,0 9,3 51,8 109,5 190,6 631,8 27,5 140 544,05 725,2 1242 9,3 28,2 47,2 78,5 113,9 182,9 344,5 866,7 23,1 61,8 147,4 290,7 1166,4 
55 243,1 20,7 71,7 176,4 369,1 9,8 53,3 111,9 194,5 644,0 28,6 143,5 555,75 740 1265 9,5 28,8 48,1 80,0 116,1 186,3 351,0 882,9 23,5 63,1 150,4 296,5 1189,0 
56 247,8 21,2 73,1 179,8 376,2 10,3 54,7 114,2 198,3 656,1 29,7 147 567,45 754,8 1288 9,7 29,4 49,0 81,5 118,3 189,8 357,5 899,1 24,0 64,5 153,3 302,3 1211,6 
57 252,6 21,7 74,6 183,1 383,3 10,8 56,2 116,5 202,2 668,3 30,8 150,5 579,15 769,6 1311 9,9 30,0 50,0 83,1 120,4 193,2 364,0 915,3 24,4 65,8 156,3 308,2 1234,1 
58 257,3 22,2 76,0 186,4 390,4 11,3 57,6 118,8 206,0 680,4 31,9 154 590,85 784,4 1334 10,2 30,5 50,9 84,6 122,6 196,7 370,5 931,5 24,8 67,1 159,2 314,0 1256,7 
59 262,0 22,7 77,4 189,8 397,4 11,8 59,0 121,1 209,9 692,6 33 157,5 602,55 799,2 1357 10,4 31,1 51,8 86,1 124,8 200,1 377,0 947,7 25,2 68,4 162,2 319,8 1279,2 
60 266,7 23,2 78,9 193,1 404,5 12,3 60,5 123,4 213,7 704,7 34,1 161 614,25 814 1380 10,6 31,7 52,7 87,6 126,9 203,6 383,5 963,9 25,7 69,8 165,2 325,6 1301,7 
62 276,0 24,2 81,7 199,8 418,6 13,2 63,4 128,0 221,4 729,0 36,3 168 637,65 843,6 1426 11,1 32,8 54,6 90,6 131,3 210,5 396,5 996,3 26,5 72,4 171,0 337,1  
64 285,4 25,2 84,6 206,5 432,7 14,2 66,2 132,6 229,1 753,3 38,5 175 661,05 873,2 1472 11,5 34,0 56,4 93,6 135,6 217,4 409,5 1028,7 27,4 75,0 176,9 348,7  
66 294,8 26,2 87,4 213,1 446,8 15,2 69,1 137,3 236,8 777,6 40,7 182 684,45 902,8 1518 12,0 35,1 58,3 96,6 140,0 224,3 422,5 1061,1 28,2 77,6 182,8 360,2  
68 304,1 27,2 90,2 219,8 460,8 16,2 72,0 141,9 244,5 801,9 42,9 189 707,85 932,4 1564 12,4 36,3 60,1 99,7 144,3 231,2 435,5 1093,5 29,1 80,2 188,6 371,7  
70 313,4 28,2 93,0 226,5 474,9 17,2 74,9 146,5 252,2 826,2 45,1 196 731,25 962 1610 12,9 37,4 62,0 102,7 148,6 238,1 448,5 1125,9 29,9 82,8 194,5 383,2  
72 322,8 29,1 95,9 233,1 488,9 18,1 77,8 151,1 259,9 850,5 47,3 203 754,65 991,6 1656 13,3 38,6 63,8 105,7 153,0 245,0 461,5 1158,3 30,8 85,4 200,3 394,7  
74 332,1 30,1 98,7 239,7 502,9 19,1 80,6 155,7 267,6 874,8 49,5 210 778,05 1021,2 1702 13,8 39,7 65,7 108,7 157,3 251,9 474,5 1190,7 31,6 88,0 206,2 406,2  
76 341,4 31,0 101,5 246,4 516,9 20,1 83,5 160,4 275,3 899,1 51,7 217 801,45 1050,8 1748 14,2 40,9 67,5 111,7 161,7 258,8 487,5 1223,1 32,5 90,5 212,0 417,6  
78 350,7 32,0 104,3 253,0 530,9 21,1 86,4 165,0 283,0 923,4 53,9 224 824,85 1080,4 1794 14,7 42,0 69,4 114,8 166,0 265,7 500,5 1255,5 33,4 93,1 217,8 429,1  
80 360,0 32,9 107,1 259,7 544,9 22,1 89,3 169,6 290,7 947,7 56,1 231 848,25 1110 1840 15,1 43,2 71,2 117,8 170,3 272,6 513,5 1287,9 34,2 95,7 223,6 440,5  
82 369,2 33,9 109,9 266,3 558,8 23,0 92,2 174,2 298,4 972,0      15,6 44,4 73,1 120,8 174,7 279,5 526,5 1320,3 35,1 98,2 229,4   
84 378,5 34,8 112,7 272,9 572,8 24,0 95,0 178,8 306,1 996,3      16,0 45,5 74,9 123,8 179,0 286,4 539,5 1352,7 35,9 100,8 235,2   
86 387,8 35,8 115,5 279,5 586,8 25,0 97,9 183,5 313,8 1020,6      16,5 46,7 76,8 126,8 183,4 293,3 552,5 1385,1 36,8 103,4 241,0   
88 397,0 36,7 118,3 286,1 600,7 26,0 100,8 188,1 321,5 1044,9      17,0 47,8 78,6 129,9 187,7 300,2 565,5 1417,5 37,6 105,9 246,8   
90 406,3 37,6 121,1 292,8 614,7 27,0 103,7 192,7 329,2 1069,2      17,4 49,0 80,5 132,9 192,0 307,1 578,5 1449,9 38,5 108,5 252,6   
92 415,5 38,6 123,9 299,4 628,6 27,9 106,6 197,3 336,9 1093,5      17,9 50,1 82,3 135,9 196,4 314,0 591,5 1482,3 39,3 111,0 258,4   
94 424,8 39,5 126,7 306,0 642,5 28,9 109,4 201,9 344,6 1117,8      18,3 51,3 84,2 138,9 200,7 320,9 604,5 1514,7 40,2 113,5 264,2   
96 434,0 40,4 129,4 312,6 656,5 29,9 112,3 206,6 352,3 1142,1      18,8 52,4 86,0 141,9 205,1 327,8 617,5 1547,1 41,1 116,1 269,9   
98 443,2 41,4 132,2 319,2 670,4 30,9 115,2 211,2 360,0 1166,4      19,2 53,6 87,9 145,0 209,4 334,7 630,5 1579,5 41,9 118,6 275,7   

100 452,5 42,3 135,0 325,8 684,3 31,9 118,1 215,8 367,7 1190,7      19,7  89,7 148,0 213,7 341,6 643,5 1611,9 42,8 121,1 281,5   
102 461,7                       43,6 123,7 287,3   
104 470,9                       44,5 126,2 293,0   
106 480,2                        128,7 298,8   
108 489,4                        131,3 304,6   
110 498,6                        133,8 310,3   
112 507,8                        136,3 316,1   
114 517,0                        138,8 321,8   
116 526,2                        141,4 327,6   
118 535,4                        143,9 333,3   
120 544,6                        146,4 339,1   
122 553,8                            
124 563,0                            
126 572,2                            
128 581,4                            
130 590,6                            
132 599,8                            
134 609,0                            
136 618,2                            
138 627,4                            
140 636,6                            
142 645,8                            
144 654,9                            
146 664,1                            
148 673,3                            
150 682,5                            
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                                                 DIN KAPLAR 
 

KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V20102 DIN53211  DIN 2 mm 15-30 cst 25-150 sn 

V20104 DIN53211  DIN 4 mm 112-658 cst  25-150 sn 
V20106 DIN53211  DIN 6 mm 550-1500 cst  25-150 sn 
V20108 DIN53211  DIN 8 mm 1200-3000 cst  25-150 sn 

         
 

KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V30102 DIN53211  DIN SAPLI 2 mm 15-30 cst 25-150 sn 
V30104 DIN53211  DIN SAPLI 4 mm 112-658 cst  25-150 sn 
V30106 DIN53211  DIN SAPLI 6 mm 550-1500 cst  25-150 sn 
V30108 DIN53211  DIN SAPLI 8 mm 1200-3000 cst  25-150 sn 

          AFNOR KAPLAR 
 

KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V50102 NT T30-014 AFNOR 2.5 mm 5-140 cst 30-100 sn. 
V50104 NT T30-014 AFNOR  4 mm 50-1100 cst  30-100 sn. 
V50106 NT T30-014 AFNOR  6 mm 510-5100 cst  30-100 sn. 
V50108 NT T30-014 AFNOR  8 mm 700-11500 cst  30-100 sn. 

 

 

       FORD KAPLAR 
 

 KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V60121 ASTM D1200 FORD 2.1 mm 10-35 cst  55-100 sn 
V60128 ASTM D1200 FORD 2.8 mm 25-120 cst  40-100 sn 
V60134 ASTM D1200 FORD 3.4 mm 49-220 cst  30-100 sn 
V60141 ASTM D1200 FORD 4.1 mm 70-370 cst  30-100 sn 
V60158 ASTM D1200 FORD 5.8 mm 200-1200 cst  30-100 sn 

       ZAHN KAPLAR 
 

KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V80020 ASTM D4212 ZAHN 2.0 mm 5-60 cst 20-80 sn. 
V80027 ASTM D4212 ZAHN  2.7 mm 20-230 cst  20-80 sn. 
V80038 ASTM D4212 ZAHN  3.8 mm 150-850 cst  20-80 sn. 
V80043 ASTM D4212 ZAHN  4.3 mm 220-1100 cst  20-80 sn. 
V80053 ASTM D4212 ZAHN  5.3 mm 460-1840 cst  20-80 sn. 

        SHELL KAPLAR 
 

 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V90018 ASTM D4212 SHELL 1.8 mm 2-20 cst  20-80 sn. 
V90024 ASTM D4212 SHELL 2.4 mm 10-50 cst 20-80 sn. 
V90027 ASTM D4212 SHELL 2.7 mm 20-80 cst  20-80 sn. 
V90031 ASTM D4212 SHELL 3.1 mm 30-120 cst  20-80 sn. 
V90035 ASTM D4212 SHELL 3.5 mm 40-170 cst  20-80 sn. 
V90038 ASTM D4212 SHELL 3.8 mm 70-270 cst  20-80 sn. 
V90046 ASTM D4212 SHELL 4.6 mm 125-520 cst  20-80 sn. 
V90058 ASTM D4212 SHELL 5.8 mm 320-1300 cst  20-80 sn. 

Viskozite değerine göre akışkan malzeme için uygun bir standart kap seçilir. Viskozite standı veya Daldırma tip kulplu kap tercih edilmesi
uygulama açısından kolaylık sağlar. Akış kabının alt deliği kapatıldıktan sonra, tamamen akışkan malzeme ile kap doldurulur. Deliğin
açılması ile birlikte bir kronometre vasıtasıyla akmanın kesik geldiği ana kadar süre tutulur. Kalibrasyon raporunda verilen zamana bağlı
bir formül ile veya doğrudan akış tablosu üzerinden numunenin akış değeri tespit edilir.
Her bir akış kabı TURKAK akreditasyonuna sahip olarak Kal-Met Kalibrasyon Laboratuvarlarında kalibrasyonu yapılıp, müşteri adına
sertifikalandırılarak sevk edilir.

V10015
Paslanmaz Çelik, 

alüminyum ve standart 

imalat çeliğinden üretilmiştir.

Mesafe ayarlı, silme

aparatlı, ölçüm kolaylığı

sağlayan stand.

Alüminyum Su Terazili

Paslanmaz ve Diğer Metaller Su Terazili

V10010

Y10011

UYGULAMA |AKSESUARLAR | KALİBRASYON | 

Piknometreler, boyaların, pastaların ve benzer akışkanların özgül ağırlıklarını ya
da yoğunluklarını belirlemeye yarar.
Yoğunluk belirli bir sıcaklıkta birim hacim basına ağırlık olarak tanımlanır. 50cc ve
100cc olmak üzere alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeden üretilir.
Kal-Met Kalibrasyon laboratuvarlarında sertifikalandırılıp, teslim edilir.

YOĞUNLUK KAPLARI

                                                 BS KAPLAR 
 

KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V70238 BS3900 (1971) BS 2.38 mm 38-71 cst 30-300 sn. 
V70317 BS3900 (1971) BS  3.17 mm 38-147 cst  30-300 sn. 
V70397 BS3900 (1971) BS  3.97 mm 71-455 cst  30-300 sn. 
V70476 BS3900 (1971) BS  4.76 mm 299-781 cst  30-300 sn. 
V70714 BS3900 (1971) BS  7.14 mm 781-1650 cst  30-300 sn. 

 

 

  ISO KAPLAR 
 

 KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V40103 ISO 2431 ISO 3 mm 7-42 cst  30-100 sn 
V40104 ISO 2431 ISO 4 mm 35-135 cst  30-100 sn 
V40105 ISO 2431 ISO 5 mm 91-325 cst  30-100 sn 
V40106 ISO 2431 ISO 6 mm 188-684 cst  30-100 sn 
V40108 ISO 2431 ISO 8 mm 600-2000 cst  30-100 sn 

 

  

  

 
 

 

 

 STANDART   MALZEME  

Y10050 ISO 2811 
DIN5 3217 

ASTM D 1475 
 

50 cc Aluminyum < 70 g 

Y10100 100 cc Aluminyum < 90 g 
Y20056 50 cc   < 100 g 
Y20100 100 cc   150 g - 180 g 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 STANDART   MALZEME  

 

 

 

 

VİSKOZİTE AKIŞ KAPLARI  
YOĞUNLUK KAPLARI

VİSKOZİTE AKIŞ KAPLARI  
YOĞUNLUK KAPLARI
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                                                 DIN KAPLAR 
 

KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V20102 DIN53211  DIN 2 mm 15-30 cst 25-150 sn 

V20104 DIN53211  DIN 4 mm 112-658 cst  25-150 sn 
V20106 DIN53211  DIN 6 mm 550-1500 cst  25-150 sn 
V20108 DIN53211  DIN 8 mm 1200-3000 cst  25-150 sn 

         
 

KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V30102 DIN53211  DIN SAPLI 2 mm 15-30 cst 25-150 sn 
V30104 DIN53211  DIN SAPLI 4 mm 112-658 cst  25-150 sn 
V30106 DIN53211  DIN SAPLI 6 mm 550-1500 cst  25-150 sn 
V30108 DIN53211  DIN SAPLI 8 mm 1200-3000 cst  25-150 sn 

          AFNOR KAPLAR 
 

KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V50102 NT T30-014 AFNOR 2.5 mm 5-140 cst 30-100 sn. 
V50104 NT T30-014 AFNOR  4 mm 50-1100 cst  30-100 sn. 
V50106 NT T30-014 AFNOR  6 mm 510-5100 cst  30-100 sn. 
V50108 NT T30-014 AFNOR  8 mm 700-11500 cst  30-100 sn. 

 

 

       FORD KAPLAR 
 

 KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V60121 ASTM D1200 FORD 2.1 mm 10-35 cst  55-100 sn 
V60128 ASTM D1200 FORD 2.8 mm 25-120 cst  40-100 sn 
V60134 ASTM D1200 FORD 3.4 mm 49-220 cst  30-100 sn 
V60141 ASTM D1200 FORD 4.1 mm 70-370 cst  30-100 sn 
V60158 ASTM D1200 FORD 5.8 mm 200-1200 cst  30-100 sn 

       ZAHN KAPLAR 
 

KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V80020 ASTM D4212 ZAHN 2.0 mm 5-60 cst 20-80 sn. 
V80027 ASTM D4212 ZAHN  2.7 mm 20-230 cst  20-80 sn. 
V80038 ASTM D4212 ZAHN  3.8 mm 150-850 cst  20-80 sn. 
V80043 ASTM D4212 ZAHN  4.3 mm 220-1100 cst  20-80 sn. 
V80053 ASTM D4212 ZAHN  5.3 mm 460-1840 cst  20-80 sn. 

        SHELL KAPLAR 
 

 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V90018 ASTM D4212 SHELL 1.8 mm 2-20 cst  20-80 sn. 
V90024 ASTM D4212 SHELL 2.4 mm 10-50 cst 20-80 sn. 
V90027 ASTM D4212 SHELL 2.7 mm 20-80 cst  20-80 sn. 
V90031 ASTM D4212 SHELL 3.1 mm 30-120 cst  20-80 sn. 
V90035 ASTM D4212 SHELL 3.5 mm 40-170 cst  20-80 sn. 
V90038 ASTM D4212 SHELL 3.8 mm 70-270 cst  20-80 sn. 
V90046 ASTM D4212 SHELL 4.6 mm 125-520 cst  20-80 sn. 
V90058 ASTM D4212 SHELL 5.8 mm 320-1300 cst  20-80 sn. 

Viskozite değerine göre akışkan malzeme için uygun bir standart kap seçilir. Viskozite standı veya Daldırma tip kulplu kap tercih edilmesi
uygulama açısından kolaylık sağlar. Akış kabının alt deliği kapatıldıktan sonra, tamamen akışkan malzeme ile kap doldurulur. Deliğin
açılması ile birlikte bir kronometre vasıtasıyla akmanın kesik geldiği ana kadar süre tutulur. Kalibrasyon raporunda verilen zamana bağlı
bir formül ile veya doğrudan akış tablosu üzerinden numunenin akış değeri tespit edilir.
Her bir akış kabı TURKAK akreditasyonuna sahip olarak Kal-Met Kalibrasyon Laboratuvarlarında kalibrasyonu yapılıp, müşteri adına
sertifikalandırılarak sevk edilir.

V10015
Paslanmaz Çelik, 

alüminyum ve standart 

imalat çeliğinden üretilmiştir.

Mesafe ayarlı, silme

aparatlı, ölçüm kolaylığı

sağlayan stand.

Alüminyum Su Terazili

Paslanmaz ve Diğer Metaller Su Terazili

V10010

Y10011

UYGULAMA |AKSESUARLAR | KALİBRASYON | 

Piknometreler, boyaların, pastaların ve benzer akışkanların özgül ağırlıklarını ya
da yoğunluklarını belirlemeye yarar.
Yoğunluk belirli bir sıcaklıkta birim hacim basına ağırlık olarak tanımlanır. 50cc ve
100cc olmak üzere alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeden üretilir.
Kal-Met Kalibrasyon laboratuvarlarında sertifikalandırılıp, teslim edilir.

YOĞUNLUK KAPLARI

                                                 BS KAPLAR 
 

KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V70238 BS3900 (1971) BS 2.38 mm 38-71 cst 30-300 sn. 
V70317 BS3900 (1971) BS  3.17 mm 38-147 cst  30-300 sn. 
V70397 BS3900 (1971) BS  3.97 mm 71-455 cst  30-300 sn. 
V70476 BS3900 (1971) BS  4.76 mm 299-781 cst  30-300 sn. 
V70714 BS3900 (1971) BS  7.14 mm 781-1650 cst  30-300 sn. 

 

 

  ISO KAPLAR 
 

 KODU 
 
STANDART 

 
  

 
 

 
 

V40103 ISO 2431 ISO 3 mm 7-42 cst  30-100 sn 
V40104 ISO 2431 ISO 4 mm 35-135 cst  30-100 sn 
V40105 ISO 2431 ISO 5 mm 91-325 cst  30-100 sn 
V40106 ISO 2431 ISO 6 mm 188-684 cst  30-100 sn 
V40108 ISO 2431 ISO 8 mm 600-2000 cst  30-100 sn 

 

  

  

 
 

 

 

 STANDART   MALZEME  

Y10050 ISO 2811 
DIN5 3217 

ASTM D 1475 
 

50 cc Aluminyum < 70 g 

Y10100 100 cc Aluminyum < 90 g 
Y20056 50 cc   < 100 g 
Y20100 100 cc   150 g - 180 g 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 STANDART   MALZEME  
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Viskozite yada akmazlık, akışkanlığa karşı gösterilen dirençtir. Viskozite kapları 
verniklerin, boyaların ve buna benzer diğer akışkan malzemelerin viskozitesini 

yani akmaya karşı direncini ölçmek amacıyla kullanılır. Bu kapların üretimi ulusal veya ulusal
standartlara göre yapılır ve akredite laboratuvarlarda doğrulanır.

Viskozite Akış Kapları malzemelerin proses sırasında veya sonrasında viskozitelerini hızlı ve kolay bir
şekilde ölçülmesine ve değerlendirilmesine imkan sağlar. Viskozite kaplarının kullanım yerine göre seçimi

oldukça önemlidir, arka sayfalardaki tablolarda değişik standartlarda üretilen viskozite kaplarına ait delik (orfice]
çapları ve akış süreleri verilmiştir.

Bu kapların temini öncesinde mutlaka ölçümü yapılacak ürünün özelliklerine uygun viskozite kabı seçilmelidir. Bu konuda
firmamız uzmanları ihtiyaç duyduğunuzda size gerekli kolaylığı ve bilgiyi sağlayacaktır.

DIN KAPLAR (DIN53211)
DALDIRMA TİP DIN KAPLAR
(DIN53211)
ISO KAPLAR (ISO2431)
AFNOR KAPLAR (NF T030-014)
FORD KALPAR (ASTM D1200) 
BS KAPLAR (BS3900)
ZAHN KAPLAR (ASTM D4212)
SHELL KAPLAR (ASTM D4212)
PASLANMAZ PİKNOMETRELER
ALÜMİNYUM PİKNOMETRELER

VİSKOZİTE AKIŞ KAPLARI  
YOĞUNLUK KAPLARI

Değerler ulusal ve uluslararası standartlarda verilen süre-viskozite veya viskozite-süre formüllerinden elde edilmiştir. Ürününüze uygun Viskozite
kabını seçebilmek amacıyla hazırlanmıştır, bilgilendirme amaçlıdır, bağlayıcı olan güncel standartlardaki bilgilerdir. Toleranslar ilave edilmemiştir.

t (s) 
DIN  FORD/ASTM D 1200  ZAHN ASTM D 4212  SHELL ASTM   

4 3 4 5 6 2,1 2,8 3,4 4,1 5,8 2 2,7 3,8 4,3 5,3 1,8 2,4 2,7 3,1 3,5 3,8 4,6 4,8 2,38 3,17 3,97 4,76 7,14 
15          158,0              6,4     
16          170,1              6,8     
17          182,3              7,3     
18          194,4              7,7     
19          206,6              8,1    343,2 
20          218,7  21 146,25 222 460       123,5 315,9 8,6   79,1 369,1 
21          230,9  24,5 157,95 236,8 483       130,0 332,1 9,0   86,3 394,7 
22          243,0  28 169,65 251,6 506 2,0 9,8 17,6 30,2 44,5 72,5 136,5 348,3 9,4   93,3 419,9 
23         71,3 255,2  31,5 181,35 266,4 529 2,3 10,4 18,5 31,7 46,7 75,9 143,0 364,5 9,8   100,2 444,9 
24         75,1 267,3  35 193,05 281,2 552 2,5 10,9 19,4 33,2 48,8 79,4 149,5 380,7 10,3   107,0 469,7 
25         79,0 279,5  38,5 204,75 296 575 2,7 11,5 20,4 34,7 51,0 82,8 156,0 396,9 10,7   113,8 494,2 
26         82,8 291,6  42 216,45 310,8 598 2,9 12,1 21,3 36,2 53,2 86,3 162,5 413,1 11,1   120,4 518,5 
27         86,7 303,8  45,5 228,15 325,6 621 3,2 12,7 22,2 37,8 55,3 89,7 169,0 429,3 11,5   126,9 542,7 
28        49,5 90,5 315,9  49 239,85 340,4 644 3,4 13,2 23,1 39,3 57,5 93,2 175,5 445,5 12,0   133,4 566,7 
29        51,8 94,4 328,1 0 52,5 251,55 355,2 667 3,6 13,8 24,1 40,8 59,7 96,6 182,0 461,7 12,4   139,9 590,6 
30 122,0 6,6 34,4 91,1 188,0  17,3 54,1 98,2 340,2 1,1 56 263,25 370 690 3,8 14,4 25,0 42,3 61,8 100,1 188,5 477,9 12,8 28,0  146,2 614,4 
31 127,1 7,3 36,0 94,6 195,5  18,7 56,4 102,1 352,4 2,2 59,5 274,95 384,8 713 4,1 15,0 25,9 43,8 64,0 103,5 195,0 494,1 13,3 29,5  152,5 638,1 
32 132,1 7,9 37,6 98,1 203,0  20,2 58,7 105,9 364,5 3,3 63 286,65 399,6 736 4,3 15,6 26,8 45,3 66,2 107,0 201,5 510,3 13,7 31,0  158,8 661,6 
33 137,1 8,6 39,1 101,6 210,4  21,6 61,0 109,8 376,7 4,4 66,5 298,35 414,4 759 4,5 16,1 27,8 46,8 68,4 110,4 208,0 526,5 14,1 32,5  165,1 685,1 
34 142,1 9,2 40,7 105,0 217,8  23,0 63,3 113,6 388,8 5,5 70 310,05 429,2 782 4,7 16,7 28,7 48,3 70,5 113,9 214,5 542,7 14,5 34,0  171,3 708,5 
35 147,0 9,8 42,2 108,5 225,2 0,0 24,5 65,7 117,5 401,0 6,6 73,5 321,75 444 805 5,0 17,3 29,6 49,8 72,7 117,3 221,0 558,9 15,0 35,5 89,7 177,4 731,8 
36 152,0 10,4 43,8 112,0 232,6 0,5 25,9 68,0 121,3 413,1 7,7 77 333,45 458,8 828 5,2 17,9 30,5 51,3 74,9 120,8 227,5 575,1 15,4 37,0 92,9 183,6 755,1 
37 156,9 11,0 45,3 115,4 239,9 1,0 27,4 70,3 125,2 425,3 8,8 80,5 345,15 473,6 851 5,4 18,4 31,5 52,9 77,0 124,2 234,0 591,3 15,8 38,4 96,0 189,7 778,3 
38 161,8 11,6 46,8 118,9 247,2 1,5 28,8 72,6 129,0 437,4 9,9 84 356,85 488,4 874 5,7 19,0 32,4 54,4 79,2 127,7 240,5 607,5 16,3 39,8 99,1 195,8 801,4 
39 166,6 12,1 48,3 122,3 254,5 2,0 30,2 74,9 132,9 449,6 11 87,5 368,55 503,2 897 5,9 19,6 33,3 55,9 81,4 131,1 247,0 623,7 16,7 41,3 102,2 201,8 824,5 
40 171,5 12,7 49,8 125,7 261,8 2,5 31,7 77,2 136,7 461,7 12,1 91 380,25 518 920 6,1 20,2 34,2 57,4 83,5 134,6 253,5 639,9 17,1 42,7 105,2 207,8 847,6 
41 176,3 13,3 51,3 129,1 269,0 2,9 33,1 79,5 140,6 473,9 13,2 94,5 391,95 532,8 943 6,3 20,7 35,2 58,9 85,7 138,0 260,0 656,1 17,5 44,1 108,3 213,9 870,5 
42 181,2 13,8 52,8 132,5 276,2 3,4 34,6 81,8 144,4 486,0 14,3 98 403,65 547,6 966 6,6 21,3 36,1 60,4 87,9 141,5 266,5 672,3 18,0 45,5 111,3 219,9 893,5 
43 186,0 14,4 54,3 135,9 283,4 3,9 36,0 84,1 148,3 498,2 15,4 101,5 415,35 562,4 989 6,8 21,9 37,0 61,9 90,1 144,9 273,0 688,5 18,4 46,9 114,4 225,8 916,4 
44 190,8 14,9 55,7 139,3 290,6 4,4 37,4 86,4 152,1 510,3 16,5 105 427,05 577,2 1012 7,0 22,5 37,9 63,4 92,2 148,4 279,5 704,7 18,8 48,3 117,4 231,8 939,3 
45 195,6 15,5 57,2 142,7 297,8 4,9 38,9 88,8 156,0 522,5 17,6 108,5 438,75 592 1035 7,2 23,0 38,9 64,9 94,4 151,8 286,0 720,9 19,2 49,6 120,5 237,7 962,1 
46 200,4 16,0 58,7 146,1 305,0 5,4 40,3 91,1 159,8 534,6 18,7 112 450,45 606,8 1058 7,5 23,6 39,8 66,4 96,6 155,3 292,5 737,1 19,7 51,0 123,5 243,7 984,9 
47 205,2 16,6 60,1 149,5 312,2 5,9 41,8 93,4 163,7 546,8 19,8 115,5 462,15 621,6 1081 7,7 24,2 40,7 68,0 98,7 158,7 299,0 753,3 20,1 52,4 126,5 249,6 1007,7 
48 209,9 17,1 61,6 152,9 319,3 6,4 43,2 95,7 167,5 558,9 20,9 119 473,85 636,4 1104 7,9 24,8 41,6 69,5 100,9 162,2 305,5 769,5 20,5 53,7 129,5 255,5 1030,4 
49 214,7 17,6 63,0 156,2 326,5 6,9 44,6 98,0 171,4 571,1 22 122,5 485,55 651,2 1127 8,1 25,3 42,6 71,0 103,1 165,6 312,0 785,7 21,0 55,1 132,5 261,4 1053,1 
50 219,5 18,2 64,5 159,6 333,6 7,4 46,1 100,3 175,2 583,2 23,1 126 497,25 666 1150 8,4 25,9 43,5 72,5 105,2 169,1 318,5 801,9 21,4 56,4 135,5 267,3 1075,8 
51 224,2 18,7 65,9 163,0 340,7 7,8 47,5 102,6 179,1 595,4 24,2 129,5 508,95 680,8 1173 8,6 26,5 44,4 74,0 107,4 172,5 325,0 818,1 21,8 57,8 138,5 273,1 1098,5 
52 228,9 19,2 67,4 166,3 347,8 8,3 49,0 104,9 182,9 607,5 25,3 133 520,65 695,6 1196 8,8 27,1 45,3 75,5 109,6 176,0 331,5 834,3 22,2 59,1 141,5 279,0 1121,2 
53 233,7 19,7 68,8 169,7 354,9 8,8 50,4 107,2 186,8 619,7 26,4 136,5 532,35 710,4 1219 9,0 27,6 46,3 77,0 111,8 179,4 338,0 850,5 22,7 60,5 144,4 284,8 1143,8 
54 238,4 20,2 70,3 173,0 362,0 9,3 51,8 109,5 190,6 631,8 27,5 140 544,05 725,2 1242 9,3 28,2 47,2 78,5 113,9 182,9 344,5 866,7 23,1 61,8 147,4 290,7 1166,4 
55 243,1 20,7 71,7 176,4 369,1 9,8 53,3 111,9 194,5 644,0 28,6 143,5 555,75 740 1265 9,5 28,8 48,1 80,0 116,1 186,3 351,0 882,9 23,5 63,1 150,4 296,5 1189,0 
56 247,8 21,2 73,1 179,8 376,2 10,3 54,7 114,2 198,3 656,1 29,7 147 567,45 754,8 1288 9,7 29,4 49,0 81,5 118,3 189,8 357,5 899,1 24,0 64,5 153,3 302,3 1211,6 
57 252,6 21,7 74,6 183,1 383,3 10,8 56,2 116,5 202,2 668,3 30,8 150,5 579,15 769,6 1311 9,9 30,0 50,0 83,1 120,4 193,2 364,0 915,3 24,4 65,8 156,3 308,2 1234,1 
58 257,3 22,2 76,0 186,4 390,4 11,3 57,6 118,8 206,0 680,4 31,9 154 590,85 784,4 1334 10,2 30,5 50,9 84,6 122,6 196,7 370,5 931,5 24,8 67,1 159,2 314,0 1256,7 
59 262,0 22,7 77,4 189,8 397,4 11,8 59,0 121,1 209,9 692,6 33 157,5 602,55 799,2 1357 10,4 31,1 51,8 86,1 124,8 200,1 377,0 947,7 25,2 68,4 162,2 319,8 1279,2 
60 266,7 23,2 78,9 193,1 404,5 12,3 60,5 123,4 213,7 704,7 34,1 161 614,25 814 1380 10,6 31,7 52,7 87,6 126,9 203,6 383,5 963,9 25,7 69,8 165,2 325,6 1301,7 
62 276,0 24,2 81,7 199,8 418,6 13,2 63,4 128,0 221,4 729,0 36,3 168 637,65 843,6 1426 11,1 32,8 54,6 90,6 131,3 210,5 396,5 996,3 26,5 72,4 171,0 337,1  
64 285,4 25,2 84,6 206,5 432,7 14,2 66,2 132,6 229,1 753,3 38,5 175 661,05 873,2 1472 11,5 34,0 56,4 93,6 135,6 217,4 409,5 1028,7 27,4 75,0 176,9 348,7  
66 294,8 26,2 87,4 213,1 446,8 15,2 69,1 137,3 236,8 777,6 40,7 182 684,45 902,8 1518 12,0 35,1 58,3 96,6 140,0 224,3 422,5 1061,1 28,2 77,6 182,8 360,2  
68 304,1 27,2 90,2 219,8 460,8 16,2 72,0 141,9 244,5 801,9 42,9 189 707,85 932,4 1564 12,4 36,3 60,1 99,7 144,3 231,2 435,5 1093,5 29,1 80,2 188,6 371,7  
70 313,4 28,2 93,0 226,5 474,9 17,2 74,9 146,5 252,2 826,2 45,1 196 731,25 962 1610 12,9 37,4 62,0 102,7 148,6 238,1 448,5 1125,9 29,9 82,8 194,5 383,2  
72 322,8 29,1 95,9 233,1 488,9 18,1 77,8 151,1 259,9 850,5 47,3 203 754,65 991,6 1656 13,3 38,6 63,8 105,7 153,0 245,0 461,5 1158,3 30,8 85,4 200,3 394,7  
74 332,1 30,1 98,7 239,7 502,9 19,1 80,6 155,7 267,6 874,8 49,5 210 778,05 1021,2 1702 13,8 39,7 65,7 108,7 157,3 251,9 474,5 1190,7 31,6 88,0 206,2 406,2  
76 341,4 31,0 101,5 246,4 516,9 20,1 83,5 160,4 275,3 899,1 51,7 217 801,45 1050,8 1748 14,2 40,9 67,5 111,7 161,7 258,8 487,5 1223,1 32,5 90,5 212,0 417,6  
78 350,7 32,0 104,3 253,0 530,9 21,1 86,4 165,0 283,0 923,4 53,9 224 824,85 1080,4 1794 14,7 42,0 69,4 114,8 166,0 265,7 500,5 1255,5 33,4 93,1 217,8 429,1  
80 360,0 32,9 107,1 259,7 544,9 22,1 89,3 169,6 290,7 947,7 56,1 231 848,25 1110 1840 15,1 43,2 71,2 117,8 170,3 272,6 513,5 1287,9 34,2 95,7 223,6 440,5  
82 369,2 33,9 109,9 266,3 558,8 23,0 92,2 174,2 298,4 972,0      15,6 44,4 73,1 120,8 174,7 279,5 526,5 1320,3 35,1 98,2 229,4   
84 378,5 34,8 112,7 272,9 572,8 24,0 95,0 178,8 306,1 996,3      16,0 45,5 74,9 123,8 179,0 286,4 539,5 1352,7 35,9 100,8 235,2   
86 387,8 35,8 115,5 279,5 586,8 25,0 97,9 183,5 313,8 1020,6      16,5 46,7 76,8 126,8 183,4 293,3 552,5 1385,1 36,8 103,4 241,0   
88 397,0 36,7 118,3 286,1 600,7 26,0 100,8 188,1 321,5 1044,9      17,0 47,8 78,6 129,9 187,7 300,2 565,5 1417,5 37,6 105,9 246,8   
90 406,3 37,6 121,1 292,8 614,7 27,0 103,7 192,7 329,2 1069,2      17,4 49,0 80,5 132,9 192,0 307,1 578,5 1449,9 38,5 108,5 252,6   
92 415,5 38,6 123,9 299,4 628,6 27,9 106,6 197,3 336,9 1093,5      17,9 50,1 82,3 135,9 196,4 314,0 591,5 1482,3 39,3 111,0 258,4   
94 424,8 39,5 126,7 306,0 642,5 28,9 109,4 201,9 344,6 1117,8      18,3 51,3 84,2 138,9 200,7 320,9 604,5 1514,7 40,2 113,5 264,2   
96 434,0 40,4 129,4 312,6 656,5 29,9 112,3 206,6 352,3 1142,1      18,8 52,4 86,0 141,9 205,1 327,8 617,5 1547,1 41,1 116,1 269,9   
98 443,2 41,4 132,2 319,2 670,4 30,9 115,2 211,2 360,0 1166,4      19,2 53,6 87,9 145,0 209,4 334,7 630,5 1579,5 41,9 118,6 275,7   

100 452,5 42,3 135,0 325,8 684,3 31,9 118,1 215,8 367,7 1190,7      19,7  89,7 148,0 213,7 341,6 643,5 1611,9 42,8 121,1 281,5   
102 461,7                       43,6 123,7 287,3   
104 470,9                       44,5 126,2 293,0   
106 480,2                        128,7 298,8   
108 489,4                        131,3 304,6   
110 498,6                        133,8 310,3   
112 507,8                        136,3 316,1   
114 517,0                        138,8 321,8   
116 526,2                        141,4 327,6   
118 535,4                        143,9 333,3   
120 544,6                        146,4 339,1   
122 553,8                            
124 563,0                            
126 572,2                            
128 581,4                            
130 590,6                            
132 599,8                            
134 609,0                            
136 618,2                            
138 627,4                            
140 636,6                            
142 645,8                            
144 654,9                            
146 664,1                            
148 673,3                            
150 682,5                            

            

      

 

VİSKOZİTE NEDİR? 
VİSKOZİTE KAPLARI 

HANGİ AMAÇLA KULLANILIR?

TÜRKİYE'NİN İHTİYACINI TÜRKİYE'DE ÜRETEN MARKA

KAL-MET KALİBRASYON TİC.LTD.ŞTİ.
Üçevler Mah. 79.Sk. No:1 A 
Nilüfer BURSA    0224 441 55 85   

ANKARA ŞUBE :
Alınteri Bulvarı Gül 86 Toplu İşyerleri Sitesi No:1/51
Ostim ANKARA     0312 386 25 86 

İZMİR ŞUBE :
Bornova Cad. Karacaoğlan Mah. Öztim İş Merkezi 9/3 D
Bornova İZMİR    0232 472 00 92

www.uve.com.tr            www.kal-met.com            bursa@kal-met.com

VİSKOZİTE AKIŞ KAPLARI  
YOĞUNLUK KAPLARI
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